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“Muitas pedras se parecem com o diamante,
o diamante nio se parece com nenhuma delas.”

(um velho ditado de garimpeiros de diamante no Rio Tocantins)
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Apresentacdo

presente trabalho resulta de pesquisa

bibliografica realizada pelo primeiro

autor sob orientacio do segundo, na
forma de uma monografia como parte do Curso de
Especializacao em Gemologia ofertado pela
Universidade Federal do Para através do Centro de
Geociéncias e contando com o apoio da CAPES -
Fundagdo Capacitagdo e Aperfeicoamento de Pessoal
de Nivel Superior. O trabalho foi apresentado oral e
publicamente no 1 Ensaio Gemologico da Amazonia
em dezembro de 1995, em Belém.

Trata-se de um empolgante capitulo da
historia da mineracao do Para e da Amazonia res-
gatada, ainda que timidamente, neste trabalho.
Criticas construtivas e contribui¢cdes ao texto serdo

recebidos de bom grado.

Belém, maio de 1996.

Os autores

Foreword

is paper is a bibliographic study, made by

the first author under the orientation of the

second. The results were presented in form

of a monography as a parcial requisit at the conclu-
sion of the specialization course in gemology, offered

by the Geoscience Center of the Federal University of
Pard, with the support of the “Fundagdo Capacitagdo
e Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior”
(Capes).

The results were presented to public at the 1 st
Gemological Event of the Amazon, on December,
1995 in Belem, Pard. The paper describes some aspects
of a very intersting chapter of the mineral history of
the State of Pard and the Amazon region.

Contributions to the text are wellcome.

Belém, may, 1996

The authors
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Resumo

recho do Rio Tocantins, do qual trata o presente trabalho, esta localizado A jusante da

cidade de Marabd, estendendo-se  por aproximadamente 180 km. Na época da explo-

racao de diamantes con:s‘l@miu um trecho particularmente encachoeirado do rio.
Awalmente, cnmnlru—sclso‘h dominio do lago que se formou com a construcdo da represa da
hidroelctrica de Tucurui. Sobre o diamante na regiao do Baixo Tocantins, o Projeto Radam
(1974, apud Baena, 1839) registra: “Consta que a primeira gema foi descoberta em 1610, por
um soldado enviado por La Ravardiere ao Pard, em terras dos Pacajias”. O que faz serem
aparentemente desta r@gi{lo Os primeiros diamantes descobertos no Brasil, posto que os
primeiros registros de diamantes em Minas Gerais datam de 1714 (Barbosa, 1991). ApOs esta
descoberta sobreveio um siléncio de quase 300 anos, motivado em parte por questoes politicas,
ia que os primeiros achados foram feitos por franceses envolvidos em guerra com 0s portugue-
ses que logo os expulsaram do Brasil. Um outro problema foram as enormes dificuldades de
acesso a regido. Estas siluacoes concorreram para que as ocorréncias de diamantes no Baixo
Rio Tocantins fossem redescobertas somente por volta de 1926. A lavra propriamente dita ini-
ciou como garimpo por volta do ano de 1939, seguindo por quase 20 anos, até 1955, quando
deu lugar a mineracao formal, sob responsibilidade de empresas de propriedade norte-ameri-
cana (Mineracao Caeté-Mirim S/A, Mineracao Ananaquara S/A e Ocean Mining Inc.), legalizadas
perante 0 Departamento Nacional da Producio Mineral (DNPM) e fazendo uso de maquinari
de extracdo mais moderna. Esta lavra prosseguiu por mais 10 anos, até por volta de 1965, con-
vivendo em constante conflito com a mineracao informal. Apesar de terem cessados os traba-
lhos de campo, as dreas de extracdo permaneceram legalmente ativas até 1975 quando os
alvards foram declarados caducos. Nos periodos de maior movimento, o nimero de garimpeiros
de diamante na regido teria alcancado de 10 a 12 mil homens. A mineracio era exercida no
leito ativo do Rio Tocantins, preferencialmente nas épocas de dgua baixa (julho a dezembro),
com utilizacao de escafandros. Os diamantes produzidos destacavam-se pela sua otima quali-
dade, estimando-se uma produc¢io de cerca de 10% do total da produg¢io nacional da época.
Todas as ocorréncias exploradas foram de aluviao.

Abstract

e region known as “Baixo Tocantins” bas already represented one of the most important
diamond producing areas of Brazil. A number of different mining sites were developed.
On 1940 the number of active diamond miners in the region may bave exceeded an esti-
mate of 12,000 men. The mining operations took place mostly under water, on the bed of the
Tocantins river, when the water level was low (from July to December). Estimated production
was of about 10% of the total diamond production in Brazil at that time. The stones produced
showed an excellent gem quality (Barbosa, 1991). The first diamonds in the area apparently
were discovered in 1610 by french soldiers exploring the region (Projeto Kadam, 1974, apud
Baena, 1839). Since the first diamonds in the Siate of Minas Gerais were found about 1714
(Barbosa, 1991), the stones found in the State of Pard would represent the first diamonds discov-
ered in Brazil (Santos, 1981). The discovery was made by French who were involved in a war
with the Portuguese. At the early days, 1he access 1o the area was very difficull. As a result of this
scenery the diamond occurrences at the "Baixo Rio Tocantins” remained Sforgotten for as long as
about 300 years. They were rediscovered only about 1926. The mining operations began around
1939 and continued for about 26 years. After 1955, american mining companies (Minera¢ado
Caeté-Mirim S/A, Mineracdo Ananaquara S/A and Ocean Mining Inc.), started a more sophisti-
cated mining process in accordance with the legal requirements. These mining operations con-
tinued for more than 10 years until about 1965. 7
The diamond fertile alluvium was concentrated at a stretch of about 180 km along the
river. which was particularly abundant in rapids and waterfalls. The origin of the diamonds is
still unknown. The area, resourceful of alluvial deposits, is situated at a mobile belt at the border
of an Archon (i.e. “cratonic regions underlain by Archean basement”) and, o{c‘c‘()rcli;z(q to the
Clifford’s rule (Janse & Sheaban, 1995) constitutes also a potential primary site of cliamqm@‘ su.c‘b
as lamproites and kimberlites. Almost nothing bas been published about the bistory of this dia-
mond production cicle. The aim of this paper is to bring some light on it.
o
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1. Introdugdo

iamantes sio conhecidos pelo homem desde a Antiguidade. A%
primeiras pedras provavelmente foram encontradas na India,
onde sio mencionadas em textos védicos do século V antes de
Cristo. A India foi o maior e praticamente O L'lrliCO.p.I'OdUtor
mundial de diamantes até a descoberta desta gema no Brasil, of1c1glmente
em 1730. A partir de entio e por quase 150 anos, o Brasil foi o maior pro-
dutor de diamantes, até ser substituido em 1871 pela Africa do Sul nesta
posicao. e

O nome diamante se origina do grego adamos, que mgmhcz}
indomavel, inconquistavel e faz referéncia a uma de suas qualidades que ¢
a de ser a substincia mais dura que o ser humano conhece.

A composi¢io quimica do diamante é simplesmente carbono ©. A
sua cristalizacio se di segundo o sistema isométrico (cibico) formando,
predominantemente octaedros, cubos, geminados ou laminas. O diamante
pode se apresentar em virias cores como amarelo, castanho, incolor, verde,
azul, avermelhado e negro. A cor mais valorizada € a cor rosa (pink).

Até o inicio da Idade Média, as pecas de joalheria aproveitavam o
diamante em estado bruto, pois ainda nio eram conhecidas as técnicas para
a sua lapidacio. O diamante bruto nio apresenta o “fogo” caracteristico,
perdendo com isso muito da sua beleza.

No século XV, a descoberta de que a dureza do diamante pode vari-
ar conforme suas faces naturais levou a conclusio de que um diamante
pode ser lapidado, utilizando outro diamante (Schumann, 1985). A partir de
entdo, as cidades de Amsterda (Holanda) e Antuérpia (Bélgica) se
destacaram como centros de lapida¢ao, posicao que hoje dividem com ou-
tros importantes poélos de lapidacao em Israel e na Asia.

Além do seu uso em joalheria, os diamantes tém utilidade técnica
industrial em perfuratrizes de sondagem, fresadoras, rebolos e outras ferra-
mentas. Também t€m uso em produtos de alta tecnologia, como em super-
computadores, onde a sua Otima condutibilidade térmica é aproveitada
para o resfriamento de chips eletrénicos. Pelo que se sabe, ainda nao foram
produzidos diamantes sintéticos na qualidade gema e de tamanho lapidavel,
a precos que possam concorrer com as pedras naturais (Miller,1995).

Os diamantes brutos sdo divididos em trés categorias: gema (gem
quality), representando 15% da produ¢ao mundial; proximo i gema (near
gem quality), representando 39% da produc¢ao mundial e indastria (indus-
trial), representando 46% da produ¢dao mundial (Miller,1995).

No comeércio de diamantes, internacionalmente é adotado como
ux?i'dade de massa o quilate métrico (ct) com o peso equivalente a 200
1}1111gran1as. O quilate ¢ subdividido em pontos, sendo que 100 pontos per-
fazem um quilate.

_ Segu‘ndo dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Gemas e
Metais Preciosos (IBGM), o comércio internacional de diamantes brutos
movimenta anualmente cerca de 8 bilhdes de doélares.

Aproximadamente 80% da produc¢io e do comércio de diamantes
brutos de todo o mundo é controlado por uma tunica empresa : The
Diamond Corporation, conhecida também como De Beers Consolidated
Mines Limited ou Central Selling Organization (CSO) . O rigido controle do
comeércio assegura os investimentos € é uma garantia da estabilidade de
precos no mercado de diamantes (Miller,1995).

Na atualidade o maior produtor mundial de diamantes é a Austrilia,
destacando-se sobretudo pela producio de diamantes industriais.

O Brasil ocupa o oitavo lugar entre os produtores de diamante,
tendo produzido no ano de 1992 a quantidade estimada de um milhao (1 x
10°) quilates de diamantes, equivalentes a 1% da produc¢ao mundial. A tota-
lidade da producio brasileira ainda provém de jazidas secundarias.

®
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2. Localizacdo

mineracio de diamantes no Baixo Rio Tocantins
Avslzl\'.l concentrada entre as cidades de Maraba o
Jucurui, em um trecho - de aproximadamente 180 km
(Fig. 1.

Marabd constituia ¢ ainda constitui 0 centro
cconomico ¢ politico da regido. Esta localizada na
regiao sudeste do Estado do Para, distando AProxi
madamente 654 km da capital do Estado, Belem,

Os principais meios de acesso ao municipio
de Maraba, sao a via acrea, com vOoos comerciais
didrios, a via rodovidria utilizando as estradas PA-150
BR-222 ou BR-230 (TransamazoOnica), a via l'vrrm'i:n'i:;
servida pela Estrada de Ferro Carajis, além do acesso
fluvial atraveés do Rio Tocantins,

3. Aspectos
bhistoricos

3.1. Descoberta

Os diamantes do Rio Tocantins representam
um dos bens minerais mais antigos reconhecidos em
lerras paracnses.

Segundo  Rodrigues (1945) (apud Bacna,
1839): "Em 1610, Mr. De Bault, um dos quarenta
soldados expedidos do Maranhdo ao Parda  por La
Ravardiére, sob mando do Mr. De La Blanjartier
topdra na Serra dos Pacajas com duas pedras, uma
como um ovo de pombo, outra menor, pela qual
referirao que dava El Rei de Inglaterra vinte mil
libras esterlinas’ (sic). Estas duas pedras teriam sido
diamantes (Projeto Radam, 1974). A referida Serra
dos Pacajas ¢ identificada por Rodrigues (1945)
como “as elevacoes que formam a cachocira de
ltaboca (ou Taboca), entdo habitada pelos indios
Pacajas”. La Ravardicre cra o enviado do rei
Henrique 1V da Franga para administrar a colonia
francesa entao instalada proximo da hoje cidade de
Alcintara no Estado do Maranhido. A cachocira de
Itaboca esta localizada proximo da antiga cidade de
Jacunda (hoje submersa pelo lago de Tucurui), no
Baixo Rio Tocantins, justamente na drea onde 326
anos mais tarde seria iniciada uma grande produgio
de diamantes.

Comprovada a sua autenticidade, este relato
registra a descoberta dos primeiros diamantes no
Brasil, quase 100 anos antes daqueles relatados na
regiao do Serro Frio, em Minas Gerais (Santos,
1981),

Apos um periodo de esquecimento que
durou mais de 300 anos, motivado por questoes
politicas (os descobridores franceses foram vencidos
pelos portugueses) ¢ pelo dificil acesso (perigosas

cachoeiras no rio ¢ indios valentes defendendo o
set errtorio), os diamantes no Baixo Rio Tocantins
foram redescobertos entre 1920 ¢ 193600 O~ dile
rentes autores divergem quianto ao ano:

Segundo Mendonga (1983 “lm 1926, 1o
ribeirao Cametabu, defronte da povoagdo do Lago
Vermelbo, hoje cidade de Ttupiranga,  foi descoberto
o diamante, tendo sido a primeira pedra encontrada
adquirvida por 1008 000 pelo chefe politico daquela
povoagdo, Homero dos Santos ¢ Souzd, que d levon
para Marabd ¢ mais tarde a offerecen dao Dr.
Deodoro de Mendonga™ (sic).

Patury (1955) relata: “"Nos trechos a jusdanie
da cidade de Maraba, o primeiro diamante foi apit:
rado em 1936 pelo garimpeiro negro Jorge Francisco
de Andrade, no lugar denominado “Praia Alta™. Lsse
diamante pesava 2 graos (50 pontos = 1/2 quilate).”

O ano de 1936 como o da descoberta de dia
mante na regido ¢ confirmado por Barbosa (1991).

Os diferentes autores demonstram uma maior
unanimidade ao indicarem o ano de 1939 como o
do inicio da efetiva exploragdo dos diamantes da
regido do Baixo  Rio Tocantins. Neste ano iniciou-s¢
uma grande corrida de garimpeiros para a regidao
(Patury,1955), com a chegada de  equipamentos
proprios para a exploragio de diamantes em alu-
vioes no leito do rio, como motobombas ¢ escafan-
dros. Estes garimpeiros vinham de locais como
Baliza ¢ Aragar¢as ¢ tinham experi¢éncia com traba-
lhos de mergulho.

Nos anos scguintes, o numero de
garimpeiros de diamante na regido teria alcangado
um estimado de 10 a 12 mil homens (Relatorio
Interno do DNPM,1967; Barbosa, 1991), representan-
do o primeiro marco de vulto na historia da mine-
racao no Pard.

3.2. Explorag¢do por garimpeiros

Os primeiros trabalhos de garimpagem foram
iniciados nas aluvioes (“cascalhos™ acumulados nas
sombras de grandes pedras ao longo do leito do Rio
Tocantins ¢ que eram de ficil acesso. Com o desen-
volvimento da exploragido foi observado que as alu-
vides mais ricas estavam localizadas no leito do rio
em pogos naturais ou manchas a profundidades
maiores (Patury, 1955).

Um escafandro (Figs. 2 a 4) s¢ compunha de
um capacete fabricado em bronze ¢ uma camisa de
couro ou de lona presa a ele. O capacete era ligado
atraves de uma mangueira de borracha flexivel com
uma bomba de ar situada na balsa de apoio (Figs.S ¢
6). Esta bomba impulsionava o ar que o mergu-
Ihador respirava. Sua operagio erd manual ¢, por
medida de seguranga, geralmente era movimentada
por dois homens. Dois pesos de chumbo de 25 kg
cada estavam amarrados no peito ¢ nas costas do
mergulhador, que descia para o fundo do rio, guiado
por um cabo de manilha, denominado campedo.
Alcancado o fundo do leito do rio, o trabalho do
mergulhador consistia em encontrar ¢ recolher a alu-
vido diamantifera (“cascalho™. Como trabalhava sem
o auxilio de qualquer iluminagao artificial, para
encontrar a aluvido fertil, o mergulhador baseava-se
na sud experiéneia ¢ no seu ato nas maos ¢ nos
pés. Continuamente ele colocava um pouco de alu-
vido ¢m um saco, que seus companheiros na balsa
puxavam ¢ examinavan na procura de mi.ncrui.‘s—gui;l
(“formas™). A ocorréncia dos seguintes mineriis - Crd



a melhor indicacao da presenca da diamantes em
uma aluvido (Cezar Correia, 1995 - comunicacao ver-
bal):

e turmalina (afrisita) = conhecida como “pretinha”
(cor preta fosca);

e cianita = conhecida como “palha de arroz”
marrom claro):

e rutilo = conhecida como “agulha” (cor marrom),

e granada (almandina ?) = conhecida como
“chicorao” ou “chicoria” (cor vermelha);

* hematita em placa = conhecida como “ferro carra-
pato” (cor preta brilhante);

¢ ilmenita = conhecida como “ferro canalizado” ou
“ferro lapidado” (cor preta com brilho), considerada
a forma mais importante.

Encontrado o material promissor, geralmente
um conglomerado recente duro, este era quebrado
com o auxilio de uma alavanca de ferro (“xibanca”)
colocado em um saco de couro (“vaca”) ¢ i¢ado para
bordo da embarcagio de apoio através de um sari-
lho, pelos companheiros.

O *“cascalho” acumulado na balsa era depois
trazido até o local de apuragio (“lavadeira”) por
uma canoa (“curiara”). Localizado geralmente na
margem do rio, era um lugar de dguas rasas ¢ calmas
ou entao provido de uma caixa de madeira grande,
cheia de 4gua.

O primeiro passo na apuracio do diamante
consistia no descarte dos seixos maiores do cascalho
através da  “suruca”, uma peneira de malhas
grandes. Os passos seguintes consistiam em lavar o
“cascalho” em trés peneiras de malhas diferentes e
que encaixavam entre si. A densidade especifica do
diamante (d = 3,47 - 3,55 ), sendo mais alta do que a
do quartzo (d = 2,65) e de grande parte dos minerais
que o acompanham na aluvido, permitia a sua se-
paracdo com a utilizag¢io de métodos gravimétricos.

Seguindo a ordem do processo de lavagem, a
primeira peneira era a de malha mais aberta,
chamada de “despedradeira” e que, além dos seixos
que compoe o cascalho ji podia reter algum dia-
mante, (dependendo do seu formato) maior de 3 ct.
A peneira intermedidria, chamada de “média” ou
“mediana”, podia reter diamantes até a ordem de 70
pontos. A Gltima peneira, chamada “peneira fina” ou
“de apura¢ao”, podia reter diamantes na ordem de
50 pontos, sempre dependendo do formato destes.

O apurador (Fig. 7), em posicdo de pé e cur-
vado dentro da dgua rasa ou dentro da caixa de
madeira, manejava a peneira mergulhada na dgua,
atraves de  movimentos circulares rapidos de vai e
vem, com o cuidado de manté-la sempre por cima
das outras duas peneiras do conjunto que, por sua
vez, estavam apoiadas no fundo ¢ iam recebendo
todo o material mais pesado que passasse através da
peneira na mao do apurador. Grande parte da fracao
argila ("goma”) e da fracao areia, por serem mais
leves e impulsionadas pelos ripidos movimentos da
peneira nas maos do apurador, iam se dispersando
pela dgua em volta. A fracao mais pesada da aluviio
que ndo passava pela malha da peneira ia se con-
centrando no fundo desta. A operagao de lavagem
era interrompida  quando o concentrado estava
limpo, livre de areia ¢ argila. O apurador entio le-
vava a peneira para 0 seco ¢ a emborcava com um
rapido movimento sobre uma superficie limpa ¢
plana. O material despejado formava um cone de cor
escura com os minerais mais pesados, entre eles o

(cor
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diamante, expostos no topo. O material lavado ¢ na
forma de concentrado era chamado pelo garimpeiros
de “esmiril”. Com um bastonete de madeira parecido
com um lipis, o apurador ia remexendo o concen
trado, buscando identificar ¢ recolher algum possivel
diamante. Esta operagio era chamada de reserever o
cascalho”. O processamento descrito cra le‘PU“d"
com todas as peneiras do conjunto. O diamante
encontrado era recolhido ¢ guardado em oum
pequeno tbo com: tampa, chamado (,ls' “picud”, de
preferéncia fabricado de osso ou chifre de veado.
Cada garimpeiro lavava individualmente o seu mate-
rial A vista dos demais companheiros, geralmente no
fim de semana. Terminada a apuragao, cra efetuada
a divisao da produgio, conforme o trato estabelecido
anteriormente. No caso do servico em balsa geral-
mente cabiam ao dono desta 50% da produgdo, o
mergulhador ficava com 40% ¢ os 10% restantes
eram utilizados para complementar o pagamento das
despesas ou para outras finalidades.

O trabalho dos merguladores era bastante
arriscado. Os perigos mais temidos c¢ram as cor-
rentezas muito fortes do rio ¢ os desmoronamentos,
quando grandes blocos de rocha  (*emburrado™)
escavados sem a devida cautela poderiam esmagar
quem estivesse perto. Outros acidentes deviam ser
creditados a imprudéncia, como nao guardar o
jejum necessario antes de cada mergulho.

Dentro da hierarquia social do garimpo vi-
nham em primeiro lugar os mergulhadores de
escafandro, seguiam-nos os mergulhadores “a golfo”,
ou seja aqueles que mergulhavam somente com a
forca dos seus pulmoes, apos vinham os garimpeiros
que ficavam escavando nas beiras do rio, os assim
chamados “bundinhas” ou “bundas vermelhas”. Os
Gltimos nesta escala do garimpo na regiao do Baixo
Tocantins eram os garimpeiros de ouro ¢ cristal de
rocha (Alton Arraes, 1995 - comunicacio verbal).

Outro método de lavra adotado pelos
garimpeiros era a secagem de canais através da cons-
trugdo de barragens rasticas (“matames”) ¢ sccamen-
to por moto-bombas. Virias tentativas de sccagem
cAlc' canais do rio foram tentadas, algumas lograram
CX1lo outras, nao.

Merece destaque a tentativa sem éxito de
Antonio Pires Borges Leal (*Borginho”) de construir
uma barragem para secar o Canal do Jaha (Patury,
1957).

Iniciativas com éxito parcial para secagem do
poco do Antonico através de barragens foram c¢n-
‘:‘3‘3“'1‘5 por Pedro Carneiro, 1943; Jos¢ Pereira 1944;
Salvador Chamon 1950 (Patury, 1957),

3.3 Explqragao por empresas de mineracdo

A drea do Canal do Jaha foi a primeira drea
requerida na regiao do Rio Tocantins, seguindo a lei
mineraria (Processo DNPM 348/55).

Em 15/01/55 o sr. Joao Gomes Carvalho,
requereu ao DNPM (entio subordinado ao Ministério
da Agricultura) uma arca de 291, 20 ha para
pesquisa de diamantes.

A pesquisa foi concedida em 04/03/55,
através do Decreto de Pesquisa no 36.979, publicadi
no Didrio Oficial da Uniio (DOU) de 09, 03/55.

A lavra foi concedida em 10/04/57
Decreto no 41.308 .

Em 16/10/57 a Mincracio Cact¢-Mirim S \,
companhia de capital norte-americano, autorizadi @

p('lu



(uncionar cOmMo cmpr:sa ’dc 111'i1?cr:1g;:‘m. pelo Decreto
no 37.047 de 17/ 03/ S adquiriu dp !1tul;u‘ da lavra,
. Jodo Gomes de (,m'.valho, seus direitos,
S Nos anos seguintes, a Mineracio Ananaquara
¢/A e a Ocean Mining Inc., também norte-ameri-
canas, constam na documcmag{ap do DNPM. Nio
estd claro, se no papcjl de subsididrias, contratadas
ou socias da Mineragdao Caeté-Mirim S/A nos scus
irabalhos de exploragcao de diamante no Canal do
Jahd.
' No periodo de 1955 até 1975, a drea diaman-
ifera do Baixo Rio Tocantins esteve coberta pelos
rocessos : DNPM 348/ 55, DNPM 7776/ 56, DNPM
2991/ 57, DNPM 7990/ 57 ¢ DNPM 7989/ 57.

A Mineragdao Caete-Mirim S/A aparentemente
parou 0$ Seus Servicos na drea em 1965, embora
continuasse a enviar relatorios ao DNPM.

Em 1968 o DNPM realizou a sua primeira
visita de inspe¢ao ao Baixo Rio Tocantins e, cons-
tatando o abandono da érea, recomendou a caduci-
dade dos respectivos processos. Esta foi decretada
em 1975.

As empresas de minera¢iao que na época atua-
vam na regiao do Baixo Rio Tocantins, usavam
diversos métodos na exploracio do diamante. Na
esséncia estes métodos eram muito semelhantes aos
utilizados pelos garimpeiros, com a diferen¢a de que
empregavam equipamento mais potente (Figs. 8 a
10), desenhado para a finalidade a que se propunha
e contando com o apoio de técnicos especializados
(Patury, 1955).

A aluvido diamantifera era extraida, utilizan-
do balsas com moto-bombas de 6 polegadas ou com
a utilizagdo de escafandristas. A apurac¢do era rea-
lizada em uma planta (Fig. 11) utilizando métodos
gravimétricos (Patury, 1955).

O método de secar uma parte de um canal
do rio (Fig.12) através de barragens também foi uti-
lizado pela empresa Minera¢io Caeté-Mirim por
exemplo no Po¢o do Antonico. Foram construidos
varios matames e esgotada a agua acumulada
empregando-se bombas de 5 e de 6 polegadas, con-
jugadas com motores a 6leo de 75 e de 100 HP. No
fundo do canal, agora seco, foram abertas cavas,
escoradas precariamente por madeiras (Fig. 13) para
explorar o diamante (Patury, 1957).

3.4. Conflitos

Dada a particularidade de o diamante ocorrer
concentrado em certos pontos do rio, (os chamados
‘pocos™), a riqueza dos depositos e a quantidade de
homens trabalhando, as disputas e conflitos pelos
melhores locais eram muito freqiientes.

Um telegrama da época (1955), enviado dire-
lamente ao entdo Presidente da Republica Café Filho
(Fig.14), da uma boa idéia da situacao reinante no
garimpo,

O concessionario do primeiro Decreto de
Lavra na regiao, Joao Gomes, (conhecido como Joao
Grande) foi obrigado a vender esta concessiao e
abé\ndonar a regido ap6s uma disputa por um pogo
d}am’anlifero com um garimpeiro conhecido como
Wen_eme Paranhos (Cezar Correia; Alton Arraes,
1995, comunicag¢ao verbal).

Com a chegada das empresas de mineraciao
gido do garimpo, os dnimos foram ainda mais

clﬁll_'rzldos, acontecendo viarios conflitos com os
?’,Ill'lﬂ]p(—_‘ir()s.

na re

4. Os diamantes

produzidos

4.1. Qualidade

Os diamantes extraidos da regido do
Baixo Rio Tocantins eram relativamente
pequenos, apresentando tipicamente um peso
entre 1/2 e 1 ¢t (Patury, 1955).

O garimpo de Itamirim, Gnica ocorréncia
de diamante fora do leito do rio nesta regiao
(chamado de “grupiara” ou “monchio” pelos
garimpeiros), produzia pedras maiores, até 10 ct
e muitas delas de cor verde garrafa (Cezar
Correia, 1995 - comunicagao verbal).

O maior diamante de que se tem noticia
na regido, teria sido encontrado no local deno-
minado Praia Alta e teria pesado 51 ct, sendo de
qualidade gema (Adilino Gomes, 1995 comuni-
ca¢do verbal). Segundo outra fonte, o maior dia-
mante encontrado na regido teria pesado 43 ct e
teria sido encontrado na regido proxima da foz
do igarapé Tauari, sendo de qualidade gema
(Alton Arraes, 1995 comunicag¢ido verbal).

As cores mais freqiientes dos diamantes
do Baixo Tocantins sio os tons amarelados,
porém ocorrem também diamantes brancos,
verdes, azuis, entre outros.

Uma outra caracteristica marcante para
todos os diamantes produzidos na regidao é a de
se apresentarem tipicamente rolados, com suas
arestas arredondadas e com marcas de fraturas
recentes (Patury, 1955).

Uma relacao publicada por Barbosa
(1991) classifica os diamantes produzidos na
regido do Baixo Tocantins em: abaixo de 25
pontos (25%); 25 pontos (20%); 50 pontos (25%);
1 quilate (25%); 2 a 5 quilates (5%) raras pedras
acima de 5 quilates.

A qualidade dos diamantes produzidos na
regido do Baixo Rio Tocantins era considerada
muito boa, com uma propor¢io aproximada-
mente igual entre as categorias gema e industria
(Patury, 1955; Barbosa, 1991).

4.2. Quantidade

O Sumirio Mineral do Brasil de 1994 edi-
tado pelo DNPM, diz textualmente: “a andlise
da comercializag¢do interna (do diamante)
depara-se com a informalidade do setor, mesmo
bavendo um grande numero de empresas lega-
lizadas para a comercializa¢cdo do diamante, a
emissdo de documentos fiscais é minima ...o
relatorio de compensagdo financeira de 1993
registra a oficializagdo de apenas 54.176 ct, que
corresponde a 5,4% da produgdo (nacional)
estimada”.

Assim, falar da producdo de diamantes
em qualquer época implica em um grau de
incerteza muito grande, havendo espaco para
exageros para mais ou para menos. Na visdo
otimista dos garimpeiros relatam-se, entre ou-
tros, achados fantisticos como a producio de
um quilo de diamantes (gema) por um



garimpeiro, sr. Pedro Carneiro, em um s6 local
(Patury,1955).

As empresas de mineracdo, por sua vez, cer-
tamente exageraram para menos, ao declarar nos seus
relatorios ao DNPM nenhuma produgido de diamantes
em todos 0Os anos que permaneceram na area.

E muito dificil acreditar que trés empresas
permanecessem trabalhando sem retorno por
quase 10 anos, em uma mesma pequena regiao
(canal do Jahu), trazendo técnicos americanos
para a montagem e manutencio do seu equipa-
mento (Patury, 1957).

Entrevistas com antigos funcionérios
destas empresas, indicam que na verdade houve
uma produgdo de diamantes no minimo razoi-
vel durante os anos de atividade.

Os teores contidos na aluvido mineraliza-
da, no Canal do Jahq, relatados pela Mineracio
Caeté-Mirim S/A sao consideriveis: teor médio
de 3 a 5 quilates de diamante e de 2 a 4 gramas
de ouro por tonelada métrica (Patury, 1957).

Barbosa (1991) estima que tenham sido
produzidos na regido o equivalente a 10% do
total da producdo nacional da época. Apresenta
os seguintes dados sobre a produ¢io de dia-
mantes na regido de Maraba:

* no periodo de 1941 a 1942 produc¢io de 12 mil
quilates de diamantes;

* no periodo de 1942 a 1943 producio de 26 mil
quilates de diamantes;

* no periodo de 1943 a 1944 producao de 30 mil
quilates de diamantes;

* no periodo de 1950 a 1951 producio de 12 a
13 mil quilates de diamantes;

* no periodo de 1956 a 1957 produgio de 3 a 4
mil quilates de diamantes;

e em 1958, foi secado o canal do Jahu, tendo
sido produzidos 15 mil quilates de diamante.

4.3. Modo de ocorréncia

O diamante produzido na regiio do Baixo
Rio Tocantins, era todo explorado em depdsitos
secundarios de aluviido, situados no leito ativo e
nas margens do rio. A Gnica excecio era o
Garimpo do Cajueiro ou Itamirim, também um
deposito secundario de aluvido, mas localizado a
aproximadamente 15km da margem esquerda do
Rio Tocantins.

As caldeiras e pocos que ocorrem junto
as cachoeiras constituiram armadilhas naturais
para aprisionar os diamantes no leito do Rio
Tocantins. Podem ser de formas e dimensoes
variadas, circulares ou alongados, de uns poucos
até dezenas de metros. As suas profundidades
também variam, mas, em geral, contam com uma
lamina de agua de 15m. A profundidade maxi-
ma encontrada foi de 44m no Poco das Corvinas
(Patury, 1957).

Uma vez aprisionado em um pogo, o dia-
mante com o decorrer do tempo vai se integran-
do aos aluvides em formacio, resultando no que
0 garimpeiro denomina de “cascalho” ou seja, na
aluviao fértil. Esta pode ser mais ou menos
cimentada e em geral é da aparéncia de um con-
glomerado com cores amarelo-acinzentadas.

A espessura da camada de cascalho em
um pog¢o pode variar desde alguns centimetros
ate dois metros ou mais (Patury, 1957).

5. Conclusoes

Estado do Pard, segundo todas as previsoes,

ocupard a posi¢ao de maior produtor mineral

do Brasil até o final desta década. E interes-
sante notar, que a mineragao do diz}manw no Baixo
Tocantins representa uma das primgr@ grandes corri-
das de garimpeiros e talvez o primeiro empreendi-
mento mineral de vulto no Estado.

Atualmente a produgio de diamans?s no
Estado do Pari é praticamente nula. Na regnao.do
Baixo Rio Tocantins, somente alguns garimpeiros iso-
lados esporadicamente exploram os antigos servigos.

E muito pouco provivel que, ap0s tantos anos

de exploragio por empresas de mineragdo e por mi-
lhares de garimpeiros, tenha restado alguma quanti-
dade economicamente viivel de diamante em algum
dos po¢os mencionados neste trabalho.
Porém, os maltiplos paleocanais ainda virgens do rio
Tocantins, junto com as diversas ilhas no lago de
Tucurui, constituem promissoras dreas-alvo para a
prospecgio de diamante aluvionar.

Sobre a origem dos diamantes nas aluvioes
desta regido, Janse (1995) apresenta trés hipoteses. Os
diamantes seriam:

a) derivados de kimberlitos locais ainda nido
descobertos;

b) derivados de algum outro tipo de rocha ainda nio
identificado e

¢) reciclados por mais de um ciclo erosional,
derivando em ultima anilise de rochas muito antigas
e ja erodidas.

As jazidas primdrias de diamante sio consti-
tuidas por antigas chaminés vulcanicas, que contém
a rocha matriz do diamante denominada kimberlito.
Nos altimos anos foi descoberto um outro tipo de
rocha, além do kimberlito, capaz de transportar dia-
mantes desde as profundezas do manto superior da
terra até a superficie. Esta rocha é chamada de lam-
proito e ocorre por exemplo no Noroeste da
Austrilia onde é responsivel pelas grandes jazidas
de diamantes (predominantemente industriais)
deste pais.

Somente as dreas geologicamente antigas,

estaveis e relativamente frias, conhecidas como
Cratons ou Escudos, podem oferecer condig¢des para
que os diamantes possam alcancar a superficie sem
sofrer maiores danos (Miller, 1995).
) Os Critons sio subdivididos conforme a sua
idade geologica em trés zonas conhecidas como
Archons, Prétons e Tectons (Miller, 1995). Os
AfChOﬂS com idade de 2.500 milhdes de anos ou
mais sdo os mais antigos. A “Regra de Clifford” diz
que, até hoje, considerando o mundo todo, kimberli
l0s economicamente interessantes so foram encon
trados em regioes de Archons. Por outro lado, 0s
lamproitos aparentemente estdo restritos ds partes
mais recentes do Craton.

As jazidas aluvionares de diamante na regido
do Baixo Rio Tocantins estio localizadas nas bordis

de um dos muaiores Archons do Brasil, o Escudo
Brasil-Central (Fig. 15). Fste escudo apresentd
promissoras dreas-alvo para a prospecgao de dua

mantes prinrios



1. Imtroduction

iamonds are known to mankind since antiquity. The first stones
probably were found in India, where they are mentioned in vedic
texts of the fifth century B.C. India was the major and virtually
unique world producer of diamonds until the discovery of this
stone in the State of Minas Gerais, Brazil (in 1714). Thereafter and for

about 150 years, Brazil was the worldwide greatest diamond producer, until
it was substituted by South Africa in 1871.

The name diamond comes from the Greek adamos, meaning
indomitable, unconquerable (a reference to its extreme bhardness). The
chemical composition of diamond is carbon (C). The crystal system is the
isometric system. The colours vary from yellowish to brown, white, green,
blue, reddish and black.

Until the Middle Age the jewellery industry used only rough dia-
monds, since the cutting technics - which really give the stones their fire -
were not yet known.

At the XV century it was discovered that the bardness of a diamond
crystal may vary according to its face, what led to the conclusion that a dia-
mond could be cut using another diamond (Schumann, 1985). Thereafter,
cities like Amsterdam (Holland) and Antwerpia (Belgium) developed as dia-
mond cutting centers. Today there are other important diamond cutting cen-
ters set up in Israel and Asia.

Besides their use in jewellery, diamonds are also used in modern
technology, in cutting devices, as abrasive and even in high tech products
where its bigh thermal conductivity properties are used to conduct the heat
out of the electronic chips of supercomputers.

Until now, at least, synthetic diamonds cannot compete in gem quali-
ty, size and price with natural stones (Miller, 1995).

The rough diamonds are classified in three categories:

* gem quality (representing 15% of the global production);

* near gem quality (representing 39% of the global production)

* industrial quality (representing 46% of the global production (Miller,
1995).

In the international trade, the mass unit adopted for diamonds is the
metric carat (ct), equivalent to 200 miligrams. One carat is subdivided in
points, with 100 points making up 1 carat.

The world trade of rough diamonds moves annually about 8 billion
dollars. About 80% of this production and trading worldover are controlled
by only one organization: The Diamond Corporation.

In 1992 Brazil produced an estimated of one million carat of dia-
monds, corresponding to 1% of the world production and putting Brazil in
the eighth position of the world producers. All brazilian diamonds are
mined at secondary occurrences. Nowadays the greatest producer of dia-
monds is Australia, where large quantities of industrial stones are found.



2. Localization

he production of diamonds in the Tocantins river in

the State Para was concentrated on a 180 km long
stretch of the river, between the cities of Maraba and
Tucurui (Fig. 1).

Maraba was and still is, the economical and
political center of the region. The distance to the State
Capital, Belem, is about 654 km.

Maraba can be accessed by air on regulary
domestic flights, by roads (like the PA-150, BR-222 or
BR-230), by railroad (Estrada de Ferro Carajds) and by
the Tocantins river. ~

3. Historical
Aspects

3.1 Discovery

The diamonds on the Tocantins river area repre-
sent one of the earliest explored minerals in the State of
Para.

Already in 1610, a soldier, sent to the region by
La Ravardiere [administrator of a French colony set up
near the present city of Alcdntara, at the State
Maranhbdo], bhas found two stones at the Serra do
Pacajas, believed to have been diamonds (Rodrigues,
1945, apud Baena, 1839; Projeto Radam, 1974).

The Serra do Pacajds is called today Cachoeira
da Itaboca and is located at the Tocantins river, just
within the area that has produced diamonds some 326
years later. If confirmed, this report may be the first do-
cument about diamond findings in Brazil, about 100
years earlier than the findings at Serro Frio at the State
Minas Gerais (Santos, 1981).

The diamond sites at the Tocantins river remain
Jorgotten for more than 300 years. The reasons could be
political (the French discoverers were expelled by the
Portuguese), combined with access difficulties (rapids
and waterfalls on the river stretch). The sites were redis-
covered only about the year of 1926 (Patury, 1955;
Mendonga, 1983; Barbosa, 1991). However, the effective
exploration of the diamond ocurrences began only at
1939, when the first ‘garimpeiros” from the Baliza and
Aragarcas diamond sites arrived, bringing diving equip-
ment and under water exploration know-how with
them.

At the following years an estimated of up to 12
thousand men were involved with the diamond mining
at the Tocantins river (DNPM, internal report, 1967
Barbosa, 1991), representing the first big mineral rush
in the State of Para.

3.2 Exploration by ‘garimpeiros”

The first mining began at the fertile alluviums,
alongside the river, with easy access. However, soon the
exploration showed that the richest alluviums were con-
centrated at greater depths, at the river's bed, within its
natural canal, accessable only with diving equipment
(Patury, 1955; Alton Arraes, 1995 - personal informa-
tion).

This diving equipment consisted on a solid brass
helmet fixed on a wide leather shirt. A flexible rubber
hose provided the necessary air supply in the helmet,
injected by a manual pump, installed at an auxiliary
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raft. Two leaden weights of 25 kg cach garanted 1,
divers submerge (Figs. 2 to <1 ),

Working without any artificial ight, the mey ¢
the bottom of the river trusted on their 1ouch of hayels
and feet to find the fertile alluvivm called “cascally,
Their companions al an auxiltary raft (Figs s and )
analysed the samples sent 10 Ilfc' surface by the diver
/'mm~ time to time, xc'mz'hi‘n‘u ~./ur satelite - mineraly ¢y
'/mrlg/imlwx), which could indicate the presence of dig
mond.

Some of these pathfinders were: black towrm
line. cianite, rutil, red garnet, bematite and ilmenite

When a diver fornd promising malerial, gene
rally a recent conglomerate, he broke this nicterial wit)
his tools and put it in a leather sack 1(’/’[(:17 was than lift
ed into the auxiliary raft. The work of the divers way
dangerous because of the river water currents  and
underwater landslides.

The “cascalho” or diamond fertite alluvivem way
cleaned and concentrated at a site  called “lavatorio”
At shallow waters at the river's margin, the metertal was
washed (Fig.7), running through three sicves, [rom
diminishing size. The lighter material was carvied away
by the water, being the remaining heavier material
deposited at a plane place, with a rapid movement of the
operator. With help of a small wooden stick, remember-
ing a pencil, this concentrate was examined for dia-
monds. This operation was called “to write the casca-
lho".

The operation was repeated with all three sieves
and the found diamonds were put in a small tube
called *picua’, made generally of deer’s bone or horn.

Another method used with more or less success
by the miners, seeking for fertile alluviums, weas the cons-
truction of improved barriers to drain some river chan-
nels.

3.3 Exploration by mining companies

The area of the “Canal do Jabhii” was the first
one at the Tocantins river which bhas been legalized in
accordance with the mineral latws.

On January 15th, 1955, Jodo Gomes Carvalho
requested a licence to explore an area of 291,20 ba for
diamonds (DNPM, Process 348/55).

On October 16th, 1957, the american compeny
Mineracdo Caeté-Mirim S/A buyed the mineral rights of
the area and began the search for diamonds introdui-
cing bheavy equipment and using the technical assis-
tance of american geologists.

n later years, the presence of two other ameri-
can owned mining companies (Mineracdao
Ananaquara SA and Ocean Mining Inc.) in the arca
was mentioned in some reports of the Federal Mining
Department (DNPM), without explaining their relation-
ship as partners, subcontractors or subsidaries of the
Mineragdao Caete-Mirim S/A. .

Between 1955 and 1975 the Tocantins river dia
mond region was subjected to the following Mining
Processes : DNPM 348/ 55, DNPM 7776/ 56, DNPM
7991/ 57, DNPM 7990/ 57 and DNPM 7989/ 57.

After working for about ten years at the ared, the
Mineracdo Caeté-Mirim S/A seems to bave abandoned
the exploration on 1965. Although the compeny conti-
nued sending regular annual reports to the Federal
Mining Department (DNPM) until 1975.

The first inspection of the area by the Federdal
Mining Department (DNPM) occurred in 1968 and
noticed the absence of the Mineragao Cacté-Mirint -1
The inspectors recommended the cancellation of 1he
mineral licence, what happened at 1975. '

The mining companies used different miting
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methods, in the essential vory similar to the Qarinx '““/
but with more ¢fficient equipment (Figs. S to 10) anx
technical assistance. The diamond fortile allueiom s



uw*'/"'(( in a plant (Fig. 11) using gravimetric methods
(patury, 1955+

Rustical barriers draining some channels of the
sper were constructed (Fig. 12) and the digging for dia-
:mnI(/S was continued at the bottom of the more

io. 13 or less
(h.l'(;{{[)(){h()/(’.\' (Ig. 13).
3.4 Conflicts ' ‘
‘ The greal richness of the diamond occurrences

Jed to some conflicts among the miners, A good example
for the interests envolved, is a telegram (Fig. 14) sended
‘directly 1o the President of Brazil, Mr. Café Filho, protest-
ing against the concession of mineral rights at the Cangl
do fabii area to Mr. Jodo Gomes.

Mz Jodo Gomes himself abandoned the mining
region afier a_conflict with another miner and selled his
licence to the Mineragao Caeté-Mirim S/A.

4. About the
diamonds

4.1 Quality

The diamonds found at the Lower Tocantins
river were relatively small, weigthing in general about
/210 1 carat (Patury, 1955).

The “garimpo do llamirim” was the only excep-
tion, producing stones with up to 10 carats in weight
and greenish colors (Cesar Correia, 1995 - personal
information).

The beaviest stone (gem quality) discovered at
the region was said to wheight 51 carats and was found
at the “Praia Alta” (Adilino Gomes, 1995 - personal
information). Others said, that the beaviest stone in gem
quality wheighted 43 carats and was found near the
mouth of the Tauari river (Alton Arraes, 1995 - perso-
nal information).

The most frequent color of the diamonds of the
region was yellowish but the occurrence of white, green
and blue stones was also reported.

The diamonds of the occurrences of the
Tocantins river typicaly showed signs of strong abrasion
affecting the edges of the crystals.

The quality of the diamonds was considered
very good, with approximately equal proportions of gem
and industrial quality (Patury, 1955; Barbosa, 1991).

Barbosa (1991) classifies the diamonds pro-
duced in the region into:

* lower than 25 points - 25% (vol.);
* 25 points - 20% (vol.);

* 50 points - 25% (vol.);

* I carat - 25% (vol.);

* 210 5 carats - 5% (vol.);

® over 5 carats - rare stones.

42 Quantity
i The mineral summary edited in 1994 by the
Lederal Mining Department (DNPM) asserts that only
>-4% of the present Brazilian diamond production is
legally registred. Indeed. it is difficult to make any com-
Ment on the Brazilian diamond production at any time.
_The garimpeiros tell stories of phbantastic disco-
teries like the Jinding of 1 kg of gem quality stones by
“ne miner at one site (Pedro Carneiro at the Po¢o do
Antonico - Patury, 1955). The mining companies
declare in their annual reports to the Federal Mining
Department (DNPM) thar they bad no production at all.
It is difficult 1o believe that any mining company

would go on working for 10 years in a relatively small

area without any financial return. Interviews with old
employees of the companies confirm that there was a
very good production of diamonds at this time by the
Mineragao Caeté-Mirim S/A.

The Mineragdo Caeté-Mirim S/A reported rela-
tively high medium contents of diamonds in the mine-
ralized alluvium (cascalho): 3 to 5 carats of diamonds
and 2 to 4 grams of gold per metric ton (Patury, 1957).

Barbosa (1991) estimated, that about 10% of
the total Brazilian diamond production of that time,
came from the Tocantins river region. He presents the
Jollowing data concerning the production of diamonds
in the region:

* from 1941 to 1942~ production of 12,000 carats,
e from 1942 to 1943 — production of 26,000 caralts,
* from 1943 to 1944 — production of 30,000 carats,
* from 1950 to 1951 — production of 12,000 carats,
* from 1956 to 1957~ production of 3,000 carats,
* from 1941 to 1942 — production of 12,000 carats,
* at 1958 - production of 15,000 carats.

4.3 Occurrences

All diamonds of the Lower Tocantins river
region were produced at secondary alluvial mining
sites, at the active bed and at the margins of the
Tocantins river. The only exception was the Garimpo do
Itamirim, a secondary alluvial occurrrence located 15
km from the left margin of the Tocantins river. The pot-
holes near the waterfalls constituted natural traps for the
diamond stones. These potholes could be of various sizes
and forms, measuring up to tens of meters in diameter
and presenting a medium depth of 15m, with a maxi-
mum of 44m at the Pogo das Corvinas. The thickness of
the fertile alluvium (cascalbo) could vary from some
centimeters to two meters or even more (Patury, 1957).

5. Conclusions

be diamond exploration at the Lower Tocantins river

region represents what could be named as the first
great mining rush in Pard, a State believed to be the
major mineral producer of Brazil until the end of this
decade.

Probably there are no more diamonds at the
sites, mined by the companies and by the garimpeiros.
Furthermore the region is now overflooded by the
Tucurui dam. But there remained a great number of
unexplored paleochannels in this region of the
Tocantins river out of the range of the dam, which could
offer good exploration targets for alluvial diamonds. The
area resents the lack of systematic surveys for diamonds.

The original source of the alluvial diamonds of
the region is still unknown. Janse (1995) listed three possi-
ble explanations. The alluvial diamond deposits could be:
a) derived from as yet undiscovered kimberlites
b) derived from some other, still unrecognized mantle
derived bost rock
c) bave been recycled through more than one erosion
cycle and are ultimately derived from ancient (paleo-
zoic or precambrian) primary bost rocks.

According to the Clifford’s Rule, “all economic
kimberlites around the world occur only on archons, i.e.
cratonic regions underlain by archean basement,
wheras economic lamproites occur on some protons, i.e.
proterozoic mobile belts adjacent to archons” (Janse,
1995). ;

The archean embasement (archon), adjacent to
the alluvial diamond occurrences at the Tocantins river
(Fig. 15) certainly represents an attractive prospecting
target for primary sources of diamonds.
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figura 5

Balsa de apoio a mergulbhador. Garimpo
do Canal do Jabu, municipio de
Itupiranga, PA

Divers auxiliary raft, Canal do Jabu,
Itupiranga/PA (fonte: Patury, 1955)

figura 6

Balsa de apoio a
mergulbador. Garimpo
do Canal do Jabi,
municipio de Itupiranga.
PA

Divers auxiliary raft,
Canal do Jabui,

a Itupiranga/PA (fonte:
Patury,1955)

figura 7

Apurador de diamante lavando aluvido.
Canal do Jabii, municipio de
TItupiranga, PA

The washing of diamond
bearing alluvium with sieves,
Canal do Jabi, Itupiranga,/PA
(fonte: Patury,1955)

figura 8

Ba/SC{S bara extracdo de aluvido diamantifero, Mineragdo
Caete-Mirim S/A, Canal do Jabii; municipio de Itupiranga/PA

Rafis used in diamond exploration, Mineracdo
Caeté-Mirim S/A, Canal do Jabu, Itupiranga/PA
(fonte: Patury,1955)

figura 9

Balsas para extragdo de alzfz!id‘() .
diamantifero, Mineracdo Caeté-Mirin /4,
Canal do Jabii; municipio de Ttupiranga/PA

Rafis used in diamond exploration,
Mi‘rjz,’rag:a’o Caeté-Mirim S/A, Canal do
Jabi, Itupiranga/PA (fonte: Patury,1955)



figura 12

Barragem 1istica parda secar imd
parte do Canal do Jahui,
municipio de Itupiranga/Pe

Rustical river barrier, ’
Mineragdo Caeté-Mirim S/A4,
Canal do Jabii, Itupiranga/PA
(fonte: Patury,1955)

figura 10
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Canal do Jabu,
Ttupiranga/PA
(fonte: Patury,
1955)
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figura 11

Planta de apuracao de diamantes. Mineracao Cacté-Mirim
S/A. Canal do Jabi; municipio de Itupiranga/PA

Diamond recovery plant, Mineragao Caeté-Mirim S/A,
Canal do Jabi, Itupiranga/PA (fonte: Patury,1955)
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figura 13

Exploragao de diamantes no fundo
de um pogo. Mineragdo Caete-Mirim
S/A. Pogo do Antonico, Canal do
Jabu, municipio de Itupiranga/PA

Diamond exploration on drained
potbole, Mineragdo Caeté-Mirim
S/A, Pogo Antonico, Canal do
Jabu, Itupiranga/PA (fonte:
Patury,1955)

figure 14

Telegrama dirigido do exmo.
sr. presidente da Republica,
café Filho

Telegram sended to the

president of Brazil,
Café Filbo (fonte: Patury,1957)
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