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ABSTRACT

Initially a survey was made on the mineralogical use of the term garnierite, the sameisused in the field to
designate all the greenish Ni-phyllosilicates when a more specific characterization is not possible. Thus,
garnierites were studied from the saprolite ore from the lateritic nickel deposit of the Onga-Puma, State of
Para. The lateritic ore fragments showed an intimate association of serpentines with iron oxides, quartz
and sometimes clay minerals, occurring as boxwork type meshes and finefiller veins. The phases
lizardite and/or chrysotile, maghemite, quartz and nontronite were identified. Due to their chemical-
mineral composition these phases are typical Ni-serpentinites.
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INTRODUCAO

A garnieritafoi dado ao nome de uma especie mineral descoberta em 1863 em Nova Caledbnia, sendo
mais tarde provado que a mesma € uma mistura de diferentes silicatos hidratados de niquel (Pecoraet al.
1949, Faust 1966 apud Villanova-de-Benavent et al. 2016). O termo garnierita é€ genérico para o minério
de niquel esverdeado o qual foi formado como resultado de intermperismo lateritico de rochas
ultramaficas (serpentinito, dunito e peridotito). Hoje & amplamente usado na literatura para se referir aum
grupo de filosilicatos de magnésio portadores de niquel, pobremente cristalizados, finamente granulados e
esverdeados. A garnierita ocorre como misturas de silicatos placosos de Ni e de magnesio portandores de
Ni (Faust 1966, Brindley e Hang 1973, Springer 1974, Brindley 1978, Villanova-de-Benavent et al.
2014a, apud Villanova-de-Benavent et al. 2016, Wells et al. 2009).

Assim, em sendo um nome mineral ndo valido, a garnierita chegou a ser um termo conveniente usado em
campo para designar todos os filosilicatos de Ni esverdeados, quando n&o € possivel uma caracterizagdo
mais especifica (Brindley 1978), e muitos autores usdo esse termo com esse significado genérico (Moraes
1935, Pecora e Hobbs 1942, Pecora et a. 1949, Varela 1984, Gleeson et al. 2003, 2004 apud Villanova-de-
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Benavent et al. 2016, Freyssinet et al. 2005, Wells et al. 2009).

Adicionamente a classificagdo e nomes dos minerais da garnierita, representa umalonga e complexa
controversia, isto debido a natureza de gréo fino, pobre cristalinidade e ocorrencia frequente como
misturaintima de diferentes especies minerais (Brindley e Hang 1973 apud Villanova-de-Benavent et al.
2016). Brindley e coautores distinguiram as seguintes series Mg-Ni: minerais do grupo da serpentinai)
lizardita-népouita, ii) crisotila-pecoraitaeiii) berthierina-brindleyita; estruturas tipo talco iv) talco-
willemseita e v) “kerolita’-“ pimelita’; vi) series clorita clinocloro-nimita; e finalmente, vii) sepiolita-
falcondoita (Brindley e Hang 1973, Brindley e Maksimovi? 1974, Brindley 1978, 1980 apud Villanova-
de-Benavent et a. 2016).

A mais comum das garniertitas encontradas na natureza séo formadas por lizardita-népouita e
“kerolita’-“pimelita’ (Brindley 1978), e muitos autores tem se referido 0s mesmos como garnierita “tipo
serpentina’ (ou “tipo 7 A”) e “tipo talco” (“tipo 10 A”) , respectivamente (Brindley e Hang 1973,
Brindley e Maksimovi? 1974, Gali et al. 2012 apud Villanova-de-Benavent et a. 2016, Wells et a. 2009).

“Kerolita” e“pimelita’ podem ser descritas como fases com afinidade paratalco com &gua extraem sua
estrutura, dentro daformula estrutural ideal [(Mg,Ni)3Si4010(OH)2:n(H20)]. Faust (1966) classificou a
“pimelita’ dentro do grupo esmectita, ja outros autores especifiquem que nem “kerolita’ ou “pimelita’
exibam aumento intracristalino (Kato 1961, Brindley e Hang 1973, Brindley 1978 apud Villanova-de-
Benavent et al. 2016). Ambas as especies foram desacreditadas pela Commission on New Minerals,
Nomenclature and Classification of the International Mineralogical Association (CNMNC-IMA), esses
nomes tem sido usados durante decadas (Gleeson et a. 2003, Tauler et a. 2009, Gali et al. 2012,
Villanova-de-Benavent et al. 2014a, Cathelineau et al. 2015 apud Villanova-de-Benavent et al. 2016,
Freyssinet et al. 2005 e Wells et al. 2009) e sdo consideradas especies validas pela I nternational
Association for the Study of Clays (AIPEA). De acordo com Dosbaba e Novak (2012, apud Villanova-de-
Benavent et al. 2016), “kerolita’ representa uma variedade de talco hidratado, pobremente ordenado e
finamente cristalino, sendo distinguido da esmectita por apresentar picos largos em aproximadamente 10
A, e pela absoluta falta de aumento em atmésfera de etileno glicol (Brindley e Brown 1980 apud
Villanova-de-Benavent et al. 2016).

Descoberta na década de 1970, a exploracdo do niquel lateritico nos depésitos de Onga-Puma/PA iniciou
aproducéo de ligas de ferroniquel desde meados de 2011. O Projeto Onca-Pumafoi adquirido pelaVae
em novembro de 2005, visando aproveitar depositos de niquel |ateritico, um tipo de minério encontrado
mais préximo a superficie em regides quentes e Umidas (VALE 2009). Muitos autores (Silva 1995,
Macambira 2001, Wells et al. 2009) sugerem que as feicdes esverdeadas encontradas nos lateritos desses
depositos contenham fases com niquel.

Este trabalho analisou amostras de minério de niquel da mina de Onga-Puma fornecendo um exame do

silicato de Mg-Si hidratado ocorrendo em minério lateritico exposto na frente de lavra, fornecendo novas
informagdes sobre a mineral ogia das fases distinguidas pela cor verde.

MATERIAISE METODOS
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As amostras foram col etadas na mina de Onga-Puma, em visita de campo realizada em 2012. As mesmas
correspondem as amostras OPAA2 e OPAB1 dafrente de lavra e OPA-RET da operacdo da
Homogenei zagdo- Estocagem (Retomadora).

Para caracterizar as garnieritas alem da lupa, foram usadas a microscopia ética de luz transmitida, para
isso foram preparadas |aminas delgadas; analises por difracdo de raios-X pelo método do pd, sendo os
fragmentos das amostras devidamente preparados e usando os difratometros Philips PW 1050, do
Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologiado Para (IFPA) e X'Pert PRO da PANalytical do
Instituto de Geociéncias da Universidade de Halle.

RESULTADOSE DISCUSSAO

A frente de lavra esta constituido por dois tipos de minérios. “A” maiores teores de niquel (em relacéo B)
e“B” teores de niquel mais baixos. O ROM da mina é constituido pelos minérios AA e AB (Figura 1).
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Figura 1. Frente de lavra da mina Onga-Puma.

Os fragmentos saproliticos das amostras de médo da frente de lavra (OPAA2, OPAB 1) e daretomadora
(OPARET) da mina de Onga-Puma (Figura 2) sdo friaveis a moderadamente endurecidas, porosas, com
feicbes em camadas e veios com tonalidade marrom a esverdeada, com tamanhos milimétricos a
centimetros, por vezes ocorrem manchas escuras junto as camadas esverdeadas (Silva 1995, Macambira
2001, Wells et a. 2009).

4/12


http://gmga.com.br/wp-content/uploads/2018/03/fig1-7.png

03- A GARNIERITA DA MINA ONCA-PUMA, CARAJAS, PARA - 03-24-2018
GMGA - Grupo de Mineralogia e Geoquimica Aplicada - http://gmga.com.br

Onga Puma Sapcélito (0BM 252041

Aaz

Figura 2A. Amostra de m&o do minério lateritico da
mina Ongca-Puma OPAA?2.
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Figura 2B. Amostra de méo do minério lateritico da
mina Onga-Puma OPABL1.
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Figura 2C. Amostra de m&o do minério lateritico da
mina Onca-Puma OPARET.

As amostras provenientes da zona saprolitica apresentam mineralizacdo tipicamente garnieritica. Ao
microscopio mostram serem fases de serpentinas com brilho e tonalidades esverdeadas. Apresentam
intercrescimento ultrafino formando malhas (tipo texturas box-work Freyssinet et al. (2005)) (Figura 3a),
microveios e microfibras. Segundo Wells et al. (2009) estes tipos de fei¢cdes das serpentinas, séo
geralmente referidos como garnieritas, 0 que demonstra a origem das lateritas, isto €, rochas ultramaficas.
As malhas apresentam tébuas zonadas demostrando que pode ocorrer variacdo quimica. A zonagdo se
manifesta melhor com os nicois cruzados (Figura 3b).

6/12


http://gmga.com.br/wp-content/uploads/2018/03/fig2c.png

03- A GARNIERITA DA MINA ONCA-PUMA, CARAJAS, PARA - 03-24-2018
GMGA - Grupo de Mineralogia e Geoquimica Aplicada - http://gmga.com.br

Figura 3A.

Micrografia com malhas de serpentina, tabuas zonadas e fibras.
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Figura
3B. Detalhe da zonac&o das malhas. Imagens de luz transmitida, b nicdis//, ¢ nicdis X. Aumentos de 25x
e 40x respectivamente.

8/12


http://gmga.com.br/wp-content/uploads/2018/03/fig3b.jpg

03- A GARNIERITA DA MINA ONCA-PUMA, CARAJAS, PARA - 03-24-2018
GMGA - Grupo de Mineralogia e Geoquimica Aplicada - http://gmga.com.br

Figura 3C. Mapa de uma secdo de amostra lateritica com presenca de niquel.

Por difracdo de raios-X, os espectros difratométricos mostram reflexdes bem definidas a amostra OPAA?2,
mostra (Figura 4) as serpentinas, quando comparadas com os seus padrées difratométricos, sugerem ser
principalmente as fases lizardita [(MgFe)s(Si,Os)].(OH), (PDF:00-011-0386) €/ou crisotila
[Mg5(Si»05)].(OH), (PDF: 00-002-0094), associadas com maghemita (?-Fe,O5) (PDF: 01-089-5892) e
guartzo (SiO,) (PDF: 00-005-0490). Foi observado a esmectita (provavelmente nontronita) (PDF:
00-002-0026). Ocorre sobreposi¢do de picos na serpentina, o que torna dificil aidentificac8o precisa das
fases, podendo ocorrer também nepouita Ni;Si,Os5(OH),. Para as amostras OPAB1 e OPARET asfases
S80 as mesmas com excegdo do quartzo que so se apresenta na OPAA2.

Nas amostras estudadas ndo foram observados minerais de niquel, entretanto o mapa realizado sobre uma
secdo mostrou presenca de niquel disseminado (figura 3c), indicando que este metal se encontra em fases
portadoras de niquel, as quais correspondem aos minerais do grupo da serpentina, principal mente lizardita
e/ou crisotila. Essas fases sdo de dificil diferenciagdo por DRX, pois apresentam sobreposicéo de
reflexdes, principalmente nos seus picos principais 2?: 12° e 22°. Se bem que as amostras estudadas se
mostram como evidentes fases portadoras de niquel, também pode ser observado que ha variacéo
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mineral égica entre elas, ocorrendo maghemita em todas as amostras, porém em apenas uma delas inclui
guartzo. Alguns autores como Silva e Oliveira (1995), Macambira (2001), Freyssinet et a. (2005)
sugerem a presenca de esmectita (nontronita/ montmorilonita), no presente trabalho, e nas amostras
estudadas, a mesma pode ser encontrada na OPAA2 (em 2?.~5°), porém as suas reflexdes encontram-se
mascaradas pel as outras fases maioritérias, mesmo pelo background ou mesmo por fases amorfas.

[°2Th.]

Figura4. Espectros
difratométricos das amostras OPAA2, OPAB1, OPARET.
Iz/cr: lizardita/crisotila, mgh: maghemita, gz:quartzo, no:nontronita.

O niquel pode estar substituindo 0 magnésio, umavez que o raio idnico de Ni** e Mg®* sdo préximos.
Este fato € mais ocorrente quando ocorre lateritas com elevados teores de Mg, como € o caso das
amostras de Onga Puma com teores aproximados de 30% de MgO. Quando o niquel substitui 0 magnésio,
mostra ligactes fortes, tornando metal urgicamente dificil areducdo. A velocidade de reducéo é maior
devido estar relacionada a diminuicéo da atividade termodindmica do NiO (Li 1999).

CONCLUSOES
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A garnierita de Onga-Puma estudada no presente trabal ho esté constituida por lizardita e/ou crisotila. N&o
foram observados minerais de niquel. Essas fases, pela sua composi¢cdo quimica-mineral, sGo serpentinas
portadores de niquel.

Pel os resultados analiticos obtidos pode ser concluido que no minério garnieritico ha uma mistura de
fases, andlogas com serpentinas, esmectitas e Oxidos de ferro. As andlises feitas sobre essas misturas
sugerem que ela tem fases complexas e heterogéneas. Entre as mesmas amostras existe variagdo
mineral 6gica mostrando serpentina e serpentina-esmectitas.
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